
          Провода нихромовые ПЭНХ, ПЭТНХ и др. 

 
Нихромовые обмоточные провода изготовляют из проволоки сплава Х20Н80 по ГОСТ 8803-58 с 
эмалевой и стекловолокнистой изоляцией. Провода с эмалевой изоляцией изготовляют на основе 
полимеризованных растительных масел (ПЭНХ), поливинилацеталевых смол — лак винифлекс 
(ПЭВНХ-1 и ПЭВНХ-2) и полиэфирных смол (ПЭТВНХ). Наружные диаметры нихромовых 
проводов сопротивления с эмалевой изоляцией приведены в табл.  

Провода со стекловолокнистой изоляцией изготовляют в обмотке двумя слоями бесщелочного 
стекловолокна с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком (ПСДКНХ). Наружные диа-
метры этого провода приведены в табл. 

 



 

 


